
Fonte: I.C.R. 

N.  Titolo della norma  Revisione  Gruppo 
Lavoro Prezzo 

1/80  Alterazioni Macroscopiche dei Materiali Lapidei: Lessico 
1/88  Alterazioni Macroscopiche dei Materiali Lapidei: Lessico SI  misto  
3/80  Materiali Lapidei: Campionamento. (Ristampa 1988) SI  misto  
4/80  Distribuzione del Volume dei Pori in Funzione del loro Diametro. SI  7  
5/81  Misura dei Parametri Ambientali  SI  5, 8  
5/82  Misura dei Parametri Ambientali  SI  5, 8  
5/83  Misura dei Parametri Ambientali  SI  5, 8  
5/86  Misura dei Parametri Ambientali  SI  5, 8  
5/87  Misura dei Parametri Ambientali  SI  5, 8  
6/81  Caratterizzazione di Materiali Litici di Cava: Schema di Scheda. 13  
7/81  Assorbimento d'Acqua per Immersione Totale - Capacità di 

Imbibizione  7  

8/81  Esame delle Caratteristiche Morfologiche al Microscopio 
Elettronico a Scansíone (SEM).  SI  3  

9/82  Microflora Autotrofa ed Eterotrofa: Tecniche di Isolamento in 
Coltura  1  

9/88  Microflora Autotrofa ed Eterotrofa: Tecniche di Isolamento in 
Coltura  SI  1  32,00 

10/82  Descrizione Petrografica dei Materiali Lapidei Naturali. 13  
11/82  Assorbimento d'Acqua per Capillarità - Coefficiente di 

Assorbimento Capillare  5, 7  

11/85  
Assorbimento d'Acqua per Capillarità - Coefficiente di 
Assorbimento Capillare  
Sostituita dalla UNI 10859   5, 7   

12/83  Aggregati Artificiali di Clasti e Matrice Legante non Argillosa: 
Schema di Descrizione.  SI  11  12,00 

13/83  Dosaggio dei Sali Solubili.  
Sostituita dalla UNI 11087  3  

14/83  Sezioni Sottili e Lucide di Materiali Lapidei: Tecnica di Allestimento 13  12,00 

15/84  Manufatti e Aggregati a Matrice Argillosa: Schema di Descrizione. 
Sostituita dalla UNI 11084  6  12,00 

16/84  Caratterizzazione di Materiali Lapidei in Opera e del loro Stato di 
Conservazione: Sequenza Analitica 13  12,00 

17/84  Elementi Metrologici e Caratteristiche Dimensionali: 
Determinazione Grafica  9, 10  12,00 

18/84  Rilevamento della Funzionalità degli Impianti Tecnici: Schema di 
Scheda  15  12,00 

19/85  Microflora Autotrofa ed Eterotrofa: Tecniche di Indagine Visiva  
Sostituita dalla UNI 10923  1  

20/85  Interventi Conservativi: Progettazione, Esecuzione e Valutazione 
Preventiva. (Ristampa 1996)  5  

21/85  Permeabilità al Vapor d'Acqua  SI  7  
22/86  Misura della Velocità di Propagazione del Suono SI  14  
23/86  Terminologia Tecnica: Definizione e Descrizione delle Malte 11  
23/87  Terminologia Tecnica: Definizione e Descrizione delle Malte  

Sostituita dalla UNI 10924  11  
24/86  Metodologia di Rilevamento e di Analisi della Vegetazione SI  1  12,00 

25/87  Microflora Autotrofa ed Eterotrofa: Tecniche di Isolamento e di 
Mantenimento in Coltura Pura  1  12,00 

26/87  Caratterizzazione delle Malte da Restauro SI  11  12,00 
27/88  Caratterizzazione di una: Malta  SI  11  
28/88  Composizione Chimica dei Materiali Lapidei 13  12,00 
29/88  Misura dell'Indice di Asciugamento (Drying Index) SI  7  



30/89  Metodi di Controllo del Biodeterioramento SI  1  12,00 
31/89  Determinazione della Calce e della Magnesia Residue SI  11  12,00 
32/89  Determinazione Gas-Volumetrica della CO2 SI  11  12,00 
33/89  Misura dell'Angolo di Contatto  5  
34/91  Analisi di Materiali "Argillosi" mediante XR 13  12,00 
35/91  Caratterizzazione di Biocidi: Schema di Scheda SI  1  12,00 
36/92  Glossario per l'Edilizia Storica nei Trattati dal XV al XIX Secolo 41,00 
37/92  Trattamenti Biocidi: Schema di Scheda per Archiviazione Dati SI  1  12,00 
38/93  Valutazione Sperimentale dell'Efficacia dei Biocidi 1  12,00 
39/93  Rilevamento della Carica Microbica dell'Aria 4  12,00 

40/93  Misura Ponderale di Umidità in Murature.  
Sostituita dalla UNI 11085  19  

41/93  Misura Ponderale di Umidità in Superfici Murarie Dipinte.  
Sostituita dalla UNI 11085  19  

42/93  Criteri Generali per l'applicazione delle PnD 14  
43/93  Misure colorimetriche di superfici opache SI  7  12,00 
44/93  Assorbimento d'Acqua a Bassa Pressione 2  12,00 
 


